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Tubo de latao com costura e espessura de 0,10 mm.
Aletas de Cobre com espessura de 0,05 mm. ou 0,08 mm., com dobra.
Cabeceiras de Latdao com espessura 0,63, 0,90,1,5e 2,11 mm

Bloco padrao com 8 (oito), podendo ser 4 (quatro), 5,5 (cinco e meio)
e 11 (onze) APP.

Distancia entre os tubos (Pl) 14,05 mm.

Tubos com 12,2 (comprimento) x 2,2 (largura)x 0,10 mm. (espessura)
Trabalhamos com aletas estanhadas e aletas reforcadas.

Carreiras | Espessura | Largura
RMCE Bloco Cabeceira

03 50mm 55mm
04 65mm 75mm
05 81mm 90mm
06 97mm 100mm
07 114mm 120mm
08 126mm 135mm
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A partir de 09 carreiras, os blocos de
refrigeracéo séo fabricados em 2 partes
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